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Identificativo campione | Data ricevimento

Cod. Camp.
07.00009.12

Campioni testati o referenza

| 09/01/2007
Articolo : BONDAI
Variante
Colore
Matricola
Fornitore : Medesimo

Tipologia di prova

PILLING UNI EN ISO 12945-2

Modalita e condizioni
Apparecchiatura utilizzata : Martindale
Normativa di riferimento

Numero provette 1 3

: UNI EN ISO 12945-2/02 : Tessili. Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di
: pelosita superficiale e di palline di fibre (pilling).Metodo Martindale modificato.

Peso caricato
Peso caricato

: 415 +/- 2 g per tessuti
: 155 +/- 1 g per maglia

1000 giri : corrispondenti a 20 minuti di prova
2000 giri : corrispondenti a 40 minuti di prova !
Risultati delle prove e/o misure | Data inizio test | Data fine test Annotazioni
17/01/2007 17/01/2007
Grado di pilling 500 giri : 5
Grado di pilling 1000 giri : 5
Grado di pilling 2000 giri : 5
Incertezza di misura Firme Il Res abile
L'analista del Jabgratorio
([ng.Fra&a Badone) (dr. Paolo Furno ) archese)l
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Le prove sono state eseguite in ambiente condizionato (20 + 2 °C; 65 + 4% UR) e dopo aver ambientato il campione per almeno 24 ore.

I risultati delle prove e/o misure sono riferiti esclusivamente al campione testato e non costituisce approvazione del prodotto.

Campionamento a cura del cliente. Il materiale inviatoci e non utilizzato per i test verra' trattenuto per 40 gg, salvo diversa richiesta del Cliente
La riproduzione, anche parziale, del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio BQT
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